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Manual udrzby a Cistenie keramickych obkladov a dlazieb

Pravidelné a spravne Cistenie je neoddelitelnou suc€ast'ou starostlivosti o obklady a dlazbu.
Postup a Cistiace prostriedky je potrebné spravne zvolit podla charakteru znecistenia, druhu
povrchu a metddy Cistenia. Pri Cisteni keramickych materialov je potrebné rozliSovat’ :

periodicky upratovanie - bezny pravidelné upratovanie
generalne upratovanie - vykonava sa 1-2x za rok.

Podla velkosti a druhu Cistenej plochy mozno zvolit' Cistenie ruénou kefou, handrou, padom
alebo mopom.

Nezavisle od zvoleného druhu Cisteni je nutné davat pozor na to, aby uvolnena Spina, ktora
sa pocas Cistenia rozpusti, bola odstranena a zase nezaschla. NajSetrnejsie a
najspolahlivejSie je mozné ju odstranit za pouZitia vykonného vodného vysavaca. Po Cisteni
ma povrch zostat suchy.

Periodicky upratovanie - bezny pravidelné upratovanie:

Bezna denna udrzba sa vykonava zametenim, vysavanim alebo vytrenim vihkou handrou
alebo mopom za pouzitia vhodného neutralneho Cistiaceho prostriedku (pH 6,0 az 8,0), tu
odporu€ame pouzit RAKO - SYSTEM CL 803 pre vSetky druhy keramickych obkladovych
prvkov v menej zatazovanych priestoroch (Byty, RD, kancelarie) a v silne zatazovanych
priestoroch (predajne, haly, chodby, bytové domy ...) pouzit RAKO SYSTEM CL 801.

Generalne upratovanie - dokladné Cistenie : vykonava sa 1-2x za rok

SluZi na odstranenie silného znecistenia, ktoré bolo nanesené pocas pouzivania hutnych
dlazdic a slinutych dlazdic - v skupine Blb a Bla - a ktoré nebolo mozné odstranit’ pri beznom
Cisteni.

NajCastejSie sa pouZivaju na odstranenie mastnych zvyskov na podlahach alkalické Cistiace
prostriedky (PH> 8), odporu¢ame RAKO SYSTEM CL 810 a pre odstranenie vapenatych
usadenin z tvrdej vody kyslé Cistiace prostriedky (pH <6), odpori¢ame RAKO SYSTEM CL
801.Vzajomnou kombinaciou tychto prostriedkov dokazeme odstranit aj znacné znecistenie
dlazby. Na odstranenie silného znecistenia od mastnych zvySkov na obkladackach v skupine
Blll sa pouziju alkalické Cistiace prostriedky (pH> 8), odpori¢ame RAKO SYSTEM CL 810 v
riedeni odporu¢anom vyrobcom. Pre odstranenie vapenatych usadenin z tvrdej vody na



obkladackach v skupine Blll odporu¢ame kyslé Cistiace prostriedky (pH <6), napr. RAKO
SYSTEM CL 801. Pred pouzitim kyslého Cistiaceho prostriedku povrch obkladaciek
navihéime a po aplikacii nariedeného prostriedku RAKO SYSTEM CL 801 (40-100 ml na 10 |
vody) oplachneme povrch obkladaciek niekolkokrat Cistou

vodou. Na udrzbu obkladaciek a dlaZzdic nesmie byt pouzité v Ziadnom pripade Cistiace
prostriedky obsahujuce kyselinu fluorovodikovou pretoZze uz po kratkodobom pésobeni sa
keramické obklady masivne narusuju a trvalo posSkodzuju!

Nesmie sa pouzivat nedoporucené Cistiace prostriedky, ktoré na povrchu vytvori film, ktory
mobze znizit' protiSmykovost’ keramickych dlazdic, narusit glazdru, alebo méze opticky zmenit
povrch, vytvorit Smuhy a zhorSovat Cistitelnost.

Je délezité riadit’ sa presne pokyny vyrobcov Cistiacich prostriedkov na ich pouZitie a
davkovanie, pretoze zlé pouzitie mdze keramicky povrch, Skary a elastické tesniace
materialy narusit popr. poskodit. Nanasa sa v dvoch velmi tenkych vrstvach na starostlivo
oCistené suché dlazdice. Pre beznu udrzbu takto oSetrenych dlazdic postacuje Cistenie
vodou s prostriedkom RAKO SYSTEM CL 803.



